tessuti / fabrics
pelle | leather
ecopelle / eco leather
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SUPERFR_COL.00 ERSUI=l==R=="cle)iey:

SUPER FR_COL. 17

“SUPERFR.-COL 02 | SUPERFR_COL. 15

SUPER FR _ COL. 03 SUPER FR_ COL. 16

DATI TECNICI tecnical data

ie

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE *

SUPER FR 100% PL ek SN 71.300 CICL

veneta sed

@




SUPER FR _ COL. 05 SUPER FR _ COL. 09

SUPER FR_ COL.04 SUPER FR_COL. 10

SUPER FR _ COL. 06 SUPER FR_COL. 12

SUPER FR _ COL. 08 SUPER FR_COL. 14

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

SUPER FR 100% PL ek SN 71.300 CICLI




SUPER FR _COL. 13

SUPER FR_COL.18

SUPER FR _ COL. 19

DA s al data

PRODOTTC OMPO 0 f

00% P 40

SUPER FR_ COL. 21

SUPER FR_ COL. 22

AR DA

ArEEtE]

L






RUBINO COL. 1081

- e T K1 o ¥ ..}F--p.- =TT Rl B

RUBINO COL. 1084

RUBINO COL. 1095

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

RUBINO 91%PL 9%CO 140 CM. NO 75.000 CICLI



RUBINO COL. 1092 RUBINO COL. 1091

3
i 4
" r‘_rg.gé
"0.&_:‘.. .
: T .
-4 £ ¥ i’?- ik s
RUBINO COL. 1089 | RUBINO'COL. 1086 + =

RUBINO COL. 1093

RUBINO COL. 1090 RUBINO COL. 1088

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

RUBINO 91%PL 9%CO 75.000 CICLI




GENUINE LEATHER

-~ " bulgaro e siviglia

. =.veneta sedie



WHITE CREAM

GHIACCIO NOCCIOLA

TESTA DI MORO BULGARO MARRONE

ANCESTOR TESTA DI MORO BULGARO VERDE

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO SUPERFICIE TAGLIA MEDIA | RESISTENZA AL FUOCO | SPESSORE

PELLAME BOVINO  FIORE CORRETTO E STAMPATO
BOVINE LEATHER  CORRECT GRAIN PRINTED >MQ. 4,5 NO MM.1,0-1,1



GREEN RED

BORDEAUX BLUE

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO SUPERFICIE TAGLIA MEDIA | RESISTENZA AL FUOCO | SPESSORE

PELLAME BOVINO  FIORE CORRETTO E STAMPATO
BOVINE LEATHER  CORRECT GRAIN PRINTED >MQ. 4,5 MM.1,0-1,1




ECO LEATHER

bufalino



B - BCS B - BCO B - 005
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DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

ECOPELLE INIFUGO CLASSE 1 IM
BUALING 59%PVC 27%C0 13%PL 1%PU 140 CM. INIFUS0 CLASSE 1 25,600 CICLI



DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO

ECOPELLE
BUFALINO

COMPOSIZIONE TESSUTI

59%PVC 27%C0 13%PL 1%PU

ALTEZZA

140 CM.

RESISTENZA AL FUOCO

INIFUGO CLASSE 1 IM
FLAME RETARDANT

TEST MARTINDALE

25.600 CICLI



N - BCS N - BCO N - 005

DATI TECNICI tecnical data

o
PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE T
ECOPELLE 0 0 0 9 INIFUGO CLASSE 1 IM
NAPPA 59%PVC 27%C0O 13%PL 1%PU 140 CM. FLAME RETARDANT 25.600 CICLI

@veneta sed



DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO

ECOPELLE
NAPPA

COMPOSIZIONE TESSUTI

59%PVC 27%C0 13%PL 1%PU

ALTEZZA

140 CM.

RESISTENZA AL FUOCO

INIFUGO CLASSE 1 IM
FLAME RETARDANT

TEST MARTINDALE

25.600 CICLI
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DAMASCO_BIANCO

DAMASCO_NERO

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO

INCA TECNO
DAMASCO

COMPOSIZIONE TESSUTI

2%PU 85%PVC 9%PES 4%C0

DAMASCO_PEARL

- DAMASEQ_DARK

ALTEZZA

140 CM.

DAMASCO-D992

RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

INFUGO CLASSE 1 IM
FLAME RETARDANT e
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INCA TECNO RAMAGE F/990

VERNICE PU 01 BIANCO VERNICE PU 500 NERO

A fht i I:_l.-,;}'_'
e et g ”Jmﬁ
af."*' i *’ig (L L A R AN F T i
o U IR ¥ INCA NEW MIRROR ORO it .
L Z%@f‘#j&éff‘l"iﬂﬂ AR AR R (L O R RN PR R R TR N SRR 'I'-if.;.l A Fhan i
DATI TECNICI tecnical data
PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE
INCATEGNO 57, 79%PVC B%PES 4,3%C0 135 CM. INIFLGO CLASSE 1 IM 25,600 CICL
ARTICOLO 15%PES 23%C0 62%PU INIFUGO CLASSE 1 IM
VERNICEPU  TESSUTO 60%C0 40%PL 140 CM. FLAME RETARDANT I 200 Gl
INCA NEW

INIFUGO CLASSE 1 IM
MIRROR 87,7%PVC 8%PES 4,3%C0 140 CM. FLAME RETARDANT 25.600 CICLI
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M1429 _COL. 1

M1431 _COL. 1 M1428 _ COL. 1
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‘M1429_COL.3
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M1429 _ COL.5

M1428 _ COL. 5

M1431 _COL. 5

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE
M1428 48% CO 48%PL 4%LUREX 140 CM. NO 18.000 CICLI
M1429 58% CO 38%PL 4%LUREX 140 CM. NO 18.000 CicLI

M1431 36% ACR 22% CO 38%PL 4%LUREX 140 CM. NO 18.000 CICLI



M1429 _ COL. 7

¥

‘M1431_COL.7 | M1428 _COL.7

M1429 _COL. 8

5 .-y n.Mi431_coL.s.fl M1428 _COL.8

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

M1428 48% CO 48%PL 4%LUREX 18.000 CICLI
M1429 58% CO 38%PL 4%LUREX 18.000 CicL

M1431 36% ACR 22% CO 38%PL 4%LUREX 18.000 CICLI
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M1474 _COL. 1

M1473 S GOL. 1 M1475 _ COL. 1

M1474 _COL. 2

M1473 _CoL.2 M1475 COL. 2

M1474 _ COL.3

M1475 _COL. 3

DATI TECNICI tecnical data

o
PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE 'g
M1473 64% CO 46%PL_ RAPP. TRAMA 36 ORDITO 76 = 140 CM. NO 18.000 CICLI %
=
M1474 64% CO 46%PL 140 CM. NO 18.000 CicLI d>,
M1475 64% CO 46%PL 140 CM. NO 18.000 CICLI @



M1474 _ COL. 4

M1473 _ COL. 4

M1475 COL. 4

M1474 _COL. 5

M1473 _COL. 5

M1474 _COL.6

M1473 _COL. 6

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI

M1473 54% CO 46%PL_ RAPP. TRAMA 36 ORDITO 76

M1474 54% CO 46%PL

M1475 54% CO 46%PL

ALTEZZA

140 CM.
140 CM.

140 CM.

M1475 _COL.5

M1475 _COL. 6

RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

18.000 CICLI
18.000 CicLI

18.000 CICLI




M1474 _COL.7

M1473 _ COL. 7 M1475 _COL. 7

M1474 _COL. 8

M1473 _COL. 8 M1475 _COL. 8

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

M1473 54% CO 46%PL_ RAPP. TRAMA 36 ORDITO 76 = 140 CM. 18.000 CICLI
M1474 54% CO 46%PL 140 CM. 18.000 CicL

M1475 54% CO 46%PL 140 CM. 18.000 CICLI




M1472 _COL. 1 M1472 _COL.5

i %)
*

M1472°. COL. 8

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

M1472 24%VI 76%PL_ RAPP. TRAMA 37 ORDITO 70 15.000 CICLI
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M1388 _COL.3 | Mi387 _COL.3

DATI TECNICI tecnical data

ie

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

product fabrics compositions width fire resistence

M1386 42% PL 29% CO 29% ACR 280 CM. NO 15.000 ClcL

M1387 42% PL 29% CO 29% ACR 280 CM. NO 15.000 CicL

3
2
Q

M1388 40% PL 60% CO 280 CM. NO 18.000 CICLI

2
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M1388 _ COL. 4
~M1388¢
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M1387 COL.5

M1388 _COL. 5

DATI TECNICI tecnical data
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COMPOSIZIONE TESSUTI

PRODOTTO

15.000 CICLI

15.000 CicL

18.000 CICLI




M1388 _ COL. 8

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI

M1386 42% PL 29% CO 29% ACR
M1387 42% PL 29% CO 29% ACR
M1388 40% PL 60% CO

ALTEZZA

280 CM.
280 CM.

280 CM.

RESISTENZA AL FUOCO

NO
NO

NO

ie

TEST MARTINDALE *

15.000 CICLI
15.000 ClcL

18.000 CICLI

@veneta sed
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. M1385  COk. 4

DATI TECNICI tecnical data

ie

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE *

M1385 42%PL 29%C0 29%ACR 15.000 CICLI

veneta sed

@
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M 8000 _ COL. 2 M 8000 - COL. 6

M 8000 _ COL. 3 M 8000 _ COL. 7

M.8000 _ COL. 14

M-8000 _ COL. 5

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

M 8000 100% PES _ RAPP. TRAMA 35 ORDITO 57 140 CM. NO 25.000 CICLI



M 8002 _ COL. 2 M 8002 _COL. 6

M 8002 _COL.3  EEVE:Ve-Sele] S

gt - Evaei : © - M 8002 COL:4 M 8002 COL. 11

M 8002 _ COL. 5

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

M 8002 100% PES 25.000 CICLI
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*METROPOLIS

DATI TECNICI tecnical data
PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

INIFUGO CLASSE 1 IM
METROPOLIS 68% KANECARON SYS 42%PL 280 CM. FLAME RETARDANT 15.000 CICLI



iy | T

METROPOLIS 9**

DATI TECNICI tecnical data
PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

INIFUGO CLASSE 1 IM
METROPOLIS 68% KANECARON SYS 42%PL 280 CM. FLAME RETARDANT 15.000 CICLI



DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO
product

METROPOLIS

COMPOSIZIONE TESSUTI
fabrics compositions

68% KANECARON SYS 42%PL

ALTEZZA
width

280 CM.

RESISTENZA AL FUOCO
fire resistence

INIFUGO CLASSE 1 IM
FLAME RETARDANT

TEST MARTINDALE  *

15.000 CICLI

@venehsed
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UNIVERSAL_COL. 100 UNIVERSAL_COL. 101

PE
~
ACAY

0!
ar Hikh
el

UNIVERSAL.COL. 421, /I UNIVERSAL-GOL. 40

UNIVERSAL _COL. 801 -

e W e N
DATI TECNICI tecnical data

s

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

INIFUGO CLASSE 1 IM
UNIVERSAL 37% PL. 63%MODACR. 140 CM. FLAME RETARDANT 30.000 CICLI



= =~ “UNIVERSALCOL. 301 § “UNIVERSAL COL 808" wwm o A5

UNIVERSAL COL. 305 [ UNIVERSAE-GOL: 001 7

UNIVERSAL-COL. 002 ] "UNIVERSAL_COL. 705

DATI TECNICI tecnical data
PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

UNIVERSAL 37% PL. 63%MODACR, 140 CM. INIFUGO CLASSE 1 IM 30.000 CICLI

FLAME RETARDANT




UNIVERSAL.COL. 200

DATI TECNICI tecnical data
PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI ALTEZZA RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

INIFUGO CLASSE 1 IM
UNIVERSAL 37% PL. 63%MODACR. 140 CM. FLAME RETARDANT 30.000 CICLI






DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO
product

M 1484
M 1485

M 1486

M 1487

COMPOSIZIONE TESSUTI
fabrics compositions

56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 36 ORDITO 40

56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 35 ORDITO 60

56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 35 ORDITO 60

56% POLIESTERE 44%ACRILICO

M 1484_{{01.

!'I

“li L

t
N
ik

ALTEZZA
width

140 CM.
140 CM.

140 CM.

140 CM.

'I‘

RESISTENZA AL FUOCO

fire resistence

Q

TEST MARTINDALE 'g
18.000 CICLI .g
18.000 CICLI 5
18.000 CICLI >
Q

18.000 CICLI
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DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO

product
M 1484

M 1485
M 1486

M 1487

COMPOSIZIONE TESSUTI
fabrics compositions

56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 36 ORDITO 40

56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 35 ORDITO 60

56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 35 ORDITO 60

56% POLIESTERE 44%ACRILICO

ey

g ......

ALTEZZA
width

140 CM.
140 CM.

140 CM.

140 CM.

 Ma486 coL.4 W M 1487 COL. 4
o

RESISTENZA AL FUOCO | TEST MARTINDALE

fire resistence
18.000 CICLI

18.000 ClcL
18.000 CICLI

18.000 CICLI

ie

:
>

@




DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI

M 1484 56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 36 ORDITO 40

M 1485 56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 35 ORDITO 60

M 1486 56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 35 ORDITO 60

M 1487 56% POLIESTERE 44%ACRILICO

M 1484-COL. 5

M 1485_COL. 5

M 1486_COL. 5 M 1487_COL. 5

ALTEZZA

140 CM.
140 CM.

140 CM.

140 CM.

RESISTENZA AL FUOCO

TEST MARTINDALE

18.000 CICLI
18.000 ClcL

18.000 CicL

18.000 CICLI




M 1486_COL. 8

DATI TECNICI tecnical data

PRODOTTO COMPOSIZIONE TESSUTI

M 1484 56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 36 ORDITO 40

M 1485 56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 35 ORDITO 60

M 1486 56% POLIESTERE 44%ACRILICO
RAPP. TRAMA 35 ORDITO 60

M 1487 56% POLIESTERE 44%ACRILICO

M 1484_COL. 8 M 1485 _COL. 8

ALTEZZA

140 CM.
140 CM.
140 CM.

140 CM.

M 1487_COL. 8

RESISTENZA AL FUOCO

TEST MARTINDALE

18.000 CICLI
18.000 ClcL
18.000 CICLI

18.000 CICLI




BORCHIE nails

PROF. 02
EE€46E64606

PROF. 03
HEEELRE&E

PROF. 04

PROF. 05

PASSAMANERIA IN COORDINATO
coordinated braid

PROF. 01



FIBRA ACRILICA / ACRYLIC FIBER

COTONE / COTTON

LINO / LINEN

POLIESTERE / POLYESTER

FIBRA POLIURETANICA / POLYURETHANE FIBER
POLIVINILCLORURO / POLYVINYLCHLORIDE
VISCOSA / VISCOSE

LUREX®

KANECARON®

Il presente catalogo ha carattere illustrativo. Veneta Sedie Trading Srl declina ogni responsabilita per eventuali non
conformita di colori delle finiture dei materiali utilizzati.

This catalogue is made for illustrative purpose. Veneta Sedie Trading Srl declines all responsabilities for finishes of
employed materials that do not match perfectly these samples.

co

LI

PL - PES
PU

PVC

Vi

LUREX

KANECARON

© E vietata la riproduzione anche solamente parziale delle
immagini senza autorizzazione della Veneta Sedie Trading Srl

© The published images cannot be printed without the
authorization of Veneta Sedie Trading Srl.



< veneta sedie

Headquarter and Warehouse

eneta sedie

Factory with production line




